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Blowing Sand gemäß MIL-STD-810 

Prüfstaub für Prüfung nach MIL-STD-810H 

Method 510.7 Point 4.2.1.3   

 

Auszug aus der Norm: 

Mindestens 95 % Gewichtsanteil SiO2 – Härtefaktor 7 mohs 
Durchschnittliche Korngrößenverteilung:  150 – 850 µm mit  
einem Mittelwert von 90 ± 5% des Gewichtes < 600 µm und > 149 µm, 
mindestens 5 % Gewichtsanteil > 600 µm 

 

 

Blowing Sand in accordance with MIL-STD-810 

Test dust for testing according to MIL-STD-810H 

Method 510.7 Point 4.2.1.3 

 

Extract from specification: 

at least 95 % by weight SiO2 – hardness factor 7 mohs 
Average particle size distribution:  150 – 850 µm with a 
mean of 90 ± 5% by weight < 600 µm and > 149 µm, 
at least 5 % by weight > 600 µm 
 

 

 

 

 

 

Bestell-Nr./order no.:  TEST-024 

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag 


